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1. OBJETO 
   

1.1 Esta norma establece el procedimiento para medir el espesor, longitud y ancho de los tableros de 
madera contrachapada. 
 
    

2.  DEFINICIÓN 
 

2.1  Para los efectos de esta norma se adoptan las definiciones establecidas en la NTE INEN 1 156. 
 
 

3. DISPÓSICIONES GENERALES 
   

3.1 Las muestras de los tableros deben ser tomadas de acuerdo a la NTE INEN 900.   
 

3.2 Contenido de humedad 
 

3.2.1 Las medidas deben efectuarse en tableros con un contenido de humedad entre 6% y 14%.  
   
 

4. METODO DE ENSAYO 
   

4.1   Resumen. Con los instrumentos de medición normalizados se establece las dimensiones de los 
tableros de madera contrachapada. 

 

4.2 Equipo 

 

4.2.1 Para la determinación del espesor   
   

4.2.1.1 Un instrumento de medida apropiado, teniendo superficies de medida circulares, planas y 

paralelas de  20 mm    1 mm de diámetro,  siendo  el  área  del  contacto  de aproximadamente 200 
mm

2
.   

   

4.2.1.2 La graduación del instrumento debe permitir una lectura con una exactitud de 0,05 mm.   
   

4.2.2 Para determinar la longitud y anchura   
   

4.2.2.1 Un instrumento de medida, que permita una lectura con una exactitud de 1 mm.   
   

4.3  Preparación de la muestra.  Las muestras de los tableros deben acondicionarse como se 
indica en la NTE INEN 895. 
 

4.4 Procedimiento 
   

4.4.1 Determinación del espesor   
   

4.4.1.1 Hacer cuatro medidas (ver figura 1) con una exactitud de 0,1 mm, cada una 
aproximadamente en el medio de cada lado en una área entre 25 mm y 200 mm de los bordes;  la 

presión aplicada será 20 kPa  5 kPa. 
   

4.4.2 Determinación de longitud y anchura   
    

4.4.2.1 Medir la longitud L y el ancho B dos veces en cada tablero (ver figura 1), con una exactitud de 
1 mm; estas medidas deben hacerse paralelo y a 100 mm de los bordes.   
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4.4  Expresión de resultados 
   

4.4.1 Todos los resultados de las mediciones y sus valores aritméticos promedios deben  anotarse.   
   

4.4.1.1  Expresión de resultados:   
   
- espesor: con una exactitud de 0,01 mm;   
   
- longitud: con una exactitud de 1 mm;   
   
- anchura: con una exactitud de 1 mm.   
 

4.5  Informe  
 

4.5.1 El informe de este ensayo debe contener, si aplica, la siguiente información: 
 
- Nombre y dirección del laboratorio de ensayo 
- Informe del muestreo de acuerdo con la NTE INEN 900 
- Fecha del ensayo y del informe 
- Referencia a esta norma 
- Tipo y espesor del tablero 
- Especificaciones correspondientes del producto 
- Tratamiento de la superficie, si es importante 
- Equipo específico usado, en caso de diferentes posibilidades permitidas en esta norma 
- Resultados obtenidos, 
- Todas las desviaciones de esta norma que pueden ocurrir. 
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FIGURA 1.  Medidas de las dimensiones de los tableros 
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APENDICE Z 

 

 Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 895:2005  Tableros de madera aglomerada, contrachapada y 

de fibra de madera (MDF).  Determinación de las 

dimensiones de las probetas. 1ra. R. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 900:2003   Tableros de madera contrachapada.  Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 156:1998  Maderas. Terminología 
     
   
 

 Z.2 BASES DE ESTUDIO  

       

Norma Internacional ISO 9426 Wood-based panels. Determination of dimensions of panel. 

International Organization for Standardization, Geneva, 2003.   
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